
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

*A película metalizada ao contrário da tintada, reflete o calor 

em vez de absorvê-lo; 

*Composição: Pequenas ligas metálicas em alumínio; 
 
*Nenhuma metalizada é permitida por lei; 
 
*Em diversos VLT (Luz visível transmitida); 

*Filtra 99% UV / Total de energia solar rejeitada em média 

50% 

 


